E0502

E0502
@ COLORLAK EKODUR ARCTIC
BILA

snéhobila hladka disperzni interiérova barva

Barevné odstiny bily

Pouziti: Malitska interiérova barva EKODUR ARCTIC je&obila disperzni interiérova barva odolngivodéru za
sucha i za mokra, vodoieditelna, paropropustna, rychleschnouci. Pouziv& senitrnim natram zdiva,
vapennych, vapenocementovych a disperznich omitelgretirani starych néti, mineralnich podklad
sadrokartonovych, rdvovlaknitych, #@evotiskovych a cementtiskovych desek. Je ¢gna do obytnych prostor,
Skol, kancel#, vyrobnich prostor, na chodby apod.

Inovovana recepturaiipdSi rkolik vylepSeni parameir Jde o Upravu reologie, nizSi vytokova doba, tedy
aplikani privétivost pro lepsi rozliv (rozéeni) barvy, které vyraznomezuje odstkavani barvy p natru
valetkem.

Barvu lze pouZit i pro n&t san&nich omitek (spluje poZadavek sénnice WTA CZ 2-9-04/D odstavce 8.2.3 a
tabulky 4, limitujici pouziti krycich vrstev na s&nich omitkach z hlediska propustnosti pro vodny par

Prednosti:
» dobra omyvatelnost&ina, opakovatelnéstitelnost
» odolnost proti o&ru za mokrait 2 (EN 13300)
* vyborna kryci schopnost
* vysoké paropropustnost
* Dbelost 92 % MgO
* hladky matny povrch
* vhodnost také na safrd omitky

NanésSeni: Barvu EKODUR ARCTIC ped pouZitim dkladrg rozmichejte a nanaSejte vétem, Sttkou nebo
stiikanim. Podklad musi byt vyzraly (min. 6 tgdnchemicky neutralni, pevny, suchy, zbaveny meidkanh
netistot, odmagtny, zatmeleny a zabrouSeny, zbaveny prachu a nesouth vrstev. Hlinkové a kaolinové
podklady je teba odstranit a podklad napenetrovat. Vicevrsteéagé nesoudrzné podklady je nutné odstranit.
Biologicky napadené podklady (houby, plisiiasy) nejprve oS&tte vhodnym biocidnim ifpravkem a poté
mechanicky za mokra odsiite. Skvrny a fleky od sazi, mastnychéiséot nebo z koteni je nutné dajdu
odstranit a o3ét izolacnim natrem ANTISPOT. U novych omitek odsiita uvolrena zrnka pisku (ebrouseni,
ometeni kartéem). Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a vyspmavenista napenetrujte penétram
prostedkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Savé a velmi gadklady musi byt nefidve napenetrovany
penetranim prostedkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Kimé penetraci a soasré zakladnimu krycimu
nagru starého a nového zdiva, vapenocementovych, dlifieh nebo vapennych omitek a sadrovych podklad
sadrokartonovych desek, painelpod., slouzi nase BILA PENETRACE V1005. V1005ugictaké k pemalovani
pavodnich tmavych odsténinteriérovych barev nebo rozhrani odlidnych odstBiLA PENETRACE sjednocuje
a snizuje nesourodou savost podkladu, #pgvpodklad, vyrazhzvySuje adhezi naslednych vrstev. Diky vysoké
kryvosti a Elosti, miZe nahradit klasickou penetraci i jednu vrstvu iské barvy, a tim sniZuje spebu finalniho
malitského natru. Prvni n&fr barvy EKODUR ARCTIC n#edény aZz 0,2 | vody na 1 kg barvy nanaSime iieg
po 6-ti hodindch od penetrace podkladu, druhgrnig@diny az 0,10 | vody na 1 kg barvy nanaSime po dalSich
minimalns 6-ti hodinach v zavislosti na teptoa vihkosti v mistnosti. Doba zasychani rredé barvy EKODUR
ARCTIC je 4-6 hodin v zavislosti na tepioh vihkosti vzduchu. Dopotena aplikani teplota (okoli, podkladu a
barvy) +5 az +25 °C.

EKODUR ARCTIC je odolny wci odéru za mokra po vyzrani za 28 dni.

NanasSeni:Valetkem, Sttkou nebo stkanim.

Redidlo: Voda.

Redéni: 1. natr max. 0,20 | vody na 1 kg barvy
2. né& max. 0,10 | vody na 1 kg barvy
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Priklad natérového postupu:
1. odstragni starych nefilnavych natra (klihovych, kaolinovych, vapennych) o3krabanim &stni
podkladu od mastnoty a &istot
2. VEtSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou
3. 1x penetrani natr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychani min. 6 hodi
4. 2x natr EKODUR ARCTIC v intervalu 6 hodin, dle geby sefedi vodou

Vlastnosti a technické parametry barvy:

Vlastnosti (v kapalném stavu) Hodnota Zkousi se podle
Hustota [g/cr] 1,55-1,65 CSN EN ISO 2811-1]
Zasychani (v zavislosti na tepipt 4-6 hodin Metodika vyrobce
Obsah netkavych latek (2 hod, 105 °C) [% hm.] min. 60 CSN EN ISO 3251
Vytokova doba [s], poharek DIN (g trysky 10 mnii) 28 °C o5 45 CSN EN ISO 2431
a 5( % relat. vlhk. vzducr
Viskozita [mPa.s], teteno 6, rpm 60 4800-6800 CSN EN ISO 2884-2

Parametr Hodnota Zkousi se podle

Difuzni ekvivalent tlougky vzduchové vrstvygm] 0,011 CSN EN ISO 7783
Kategorie propustnosti pro vodni paru 1(VWysokd) CSN EN 15824
Pridrznost k betonu [MPa] >0,8 CSN 73 2577
Odolnost proti odru za mokra ftida] 2 CSN EN ISO 11998
Bélost [% MgO] 92 Metodika vyrobce

Spotreba: 0,08-0,11 kg/rfina jeden nét a hladky povrch.
Vydatnost: 9-13 nt/kg na jeden nét a hladky povrch.

Baleni: Dle cenikové nabidky.

Skladovatelnost: Pri teplotach 5-25 °C po dobu trvani zémi doby uvedené na obale &ré@vé hmoty. Bhem
dopravy a skladovani nesmi zmrznout.

ZneSkodiovani: Odstraite obsah/obalipdanim osabopravrené k likvidaci odpad nebo na migturceném obci.
Klasifikace vyrobku:

Signalni slovozadné
Podrobnosti jsou uvedeny v bezmestnim listu tohoto vyrobku.

+UZivatel nese odpo¥dnost za spravné pouziti natrovych hmot, pripadné za skladbu a spravnou aplikaci natrového systému, tj. vzdy
musi zvazit vSechny okolnosti, podminky aplikace apracovani, které by mohly ovlivnit kong&nou kvalitu povrchové Upravy.

Reklamaci barevnych odstii uznavame pouze za podminekiedem zhotoveného zkuSebniho n&u dle zavazného technologického
postupu na malé ploSe, ktery byl postoupen k reklaaci. Na pfipadné reklamace uplatiované po spatebovani vyrobku nebude bran
zietel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje pravo na znnu Udaji v technickych a propag&nich materialech bez gedchazejiciho
upozornéni.”

»1Technickd doporuéeni v tomto katalogovém lisk uvedena jsou vydavana na zékla#l naSich zkuSenosti a nejlepSiché&domosti o
sowasném stavu ve ¥dé a praxi, nejsou zavazna a nezakladaji Zadné ved&jpovinnosti mimo kupni smlouvy.”
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