SuU2013

A COLORLAK SU2013

UNIVERZAL

syntetick& vrchni barva lesk, polomat, mat

Barevné odstiny:Normalizované odstiny dle platné cenikové nabidlgsku, polomatu a matu.

Pouziti: Barva UNIVERZAL SU2013 je vhodna pro vrchni leskp@lomatné nebo matné aat dieva a kou

vystavenych postrnosti (ploty, okapy, dve, okna, konstrukce vSeho druhu, zabradli apodhali se
na kovové plochy upravené antikorozni bardady SYNOREX, nebo natrevo upravené barvou
SYNTECOL PRIMER S2070. K univerzalnimu pouziti p8d2013, jako antikorozni rifitkovu nebo
zékladni Uprava igva a devénych materidl slouzi UNIVERZAL ZAKLAD SU2020. SU2013 je
vhodna i na &né mineralni plochy (omitky, zdivo) v interiéruteké musi byt suché, vyzralé a
odizolované od vihkosti. N&t je nelepivy/zaschly za 24 hod, zcela proschigges drii (v zavislosti na
tlou&’ce nanesené vrstvy géivého filmu a na podminkach zasychani). UNIVERZ#é& pro natr
Stétcem jiz nemusfedit, je optimals nastaven a dodavan jiz v obalu. Vyrobek nedénirk n&rim
ploch, které fichazeji do pimého styku s potravinami a pitnou vodou.

NanaSeni:Stiikanim, Sttcem, valékem (i optimalni teplog 15-25 °C.

Doporuéeni: optimalni esteticky vzhled u metalického odstinul@® se dosahne jen vzduchovym
stiikanim. N&r S€tcem nebo vakkem je jiz bez naroku na dosazeni jednolitého ndsti

Redéni: Konzistence barvy je jiz optimalmastavena na&ec, neni pdebatedit fedni pouze fi odtekani

rozpoustdel S6006). Pro vatek je mozno piedit S6006. Pro 8kani slouzi Kedini S6001,
univerzalrt C6500

Doporuéené podminky pro aplikaci:

obal otevete tsre pred pouzitim a obsahikladnt rozmichejte tak, aby na &neZzistala zadna
usazenina

piipadny Skraloup (neni zavadou) opatcely odstrate

nemichejte filis rychle, aby se do barvy nevmichalo zkiptemnoho vzduchu

po oteweni originalnich obaélnutno obsah spiwbovat co nejidve, nepouzitou barvu udrzuijte v
tésnicim obalu s co nejmensi vrstvou vzduchu nadridad

pieduprava podkladu, podklad musi byt suciisty, zbaveny fipadnych mastnost a opaty vhodnou
zakladni barvou

optimalni teplota pro&tdi a povrchu je 15-2%

minimalni teplota je obeerb °C a musi byt min. 3C nad rosnym bodem

maximalni relativni vihkost vzduchu je 75 %

pro fedéni barvy aplikované gkanim, v letnich rgsicich, je doportovanoiedidlo S6005 (zaji¥ije
lepsi rozliv, omezeni ,praSeni ndkt"), v zimnim obdobiedidlo S6001 (rychlejsSi zasychani, omezeni
stékani), podle pégby i pecalte.

jednotlivé vrstvy SU2013 Izefpstikat tzv. ,mokry do mokrého" po cca 60 minutadh[PFT 40 um

pii nadkru dalSi vrstvy, v intervalu delSim nez 3-4 dnynjené podklad lehcef@brousit (brusny papir
¢. 320 a vice)

barva se nanaSitikovym nastkem nebo v rovna¥¥nych pésech, aby bylo dosazeno vysledné
rovnonerné vrstvy

problematickd mista (rohy, hrany, svary, spoje...)oseti natrem nejdive. Teprve po zavadnuti
tohoto n&tru se provadi nét celé oSébvané plochy (¥etrg jiz natenych problematickych mist)
jestlize se nejedna o aplikaciiknim ,mokry do mokrého" dopotujeme dalsi vrstvu aplikovat po 48
hodinach (min. 24 hodin)

rychlost zasychani seami v zavislosti na klimatickych podminkach a tltee vrstvy natru

kone&inych vlastnosti dosahne sapo Uplném vyzrani, coZedstavuje cca az 10in

Vzdy se i aplikaci stikanim jednd o vzdjemnou kombinactknlika faktorti /volba stikaciho zé&zeni,

pracovni tlak, velikost a typ pouzité trysky, teplqxi aplikaci a samazjme i konzistence pouzité ngové

hmoty apod./. Kamto faktofim je poteba pistupovat podle realnych podminek a podle tohotwalsledné
optimalni nastaveni aplikaiho zd&izeni. V gipac dalSich informaci nebo u jinych igohi aplikace je nutno
fesit konzultaci s vyrobcem.
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Priklad natérového postupu:
* Natér ocelové konstrukce (exteriér)

1. 1-2x SYNOREX EXTRA S2003 (nebo SU2020, S21Z0)@), schnuti 1-5 hod, nebo 3 dny
2. 2-3x UNIVERZAL SU2013 v intervalu nejmé&R4 hodin

* Natér venkovni dewné konstrukce

1. 1x FUNGISTOP S1031, schnuti 4 hodiny

2. 1x SYNTECOL PRIMER S2070, (nebo SU2020), schdithodiny

3. 1-2x UNIVERZAL SU2013 v intervalu nejmé24 hodin

Kvalitu na€rovych systém vyrobce garantuje zar@dpokladu, Ze budou pouZity uvedenéératé
hmoty a postupovano podlégalepsanych aplikaich postup.

Vlastnosti natérové hmoty:

Vytokové doba pohéarkem @ 4 mm ostatni odstiny 0-2%0 s
odstin C9110 120-200 s
Hustota 0,95-1,21 g/ém
Zasychani proti prachu nejvice 10 hodin
pro EZnou manipulaci nejvice 48 hodin

Vlastnosti zaschlého filmu (po 5 dnech od zhotoveni niti)

Lesk,¢islo lesku [GU] (geometrie 60°) lesklé odstiny nnif0
polomatné odstiny 40-60
matné odstiny max. 25
odstin C9110 50-80

Teoreticka vydatnost: 13-15 n% v jedné vrst¥ z 1 litru vrchni barvy dle odstinu.
Baleni: Dle aktualni nabidky

Skladovatelnost:Pri teplotach 5-25 °C po dobu trvani zémiildoby uvedené na obale &étvé hmoty.

ZnesSkodiovani: Odstraite obsah/obal ipdanim osob opraviéné k likvidaci odpadél nebo na misturceném
obci.

Klasifikace vyrobku:
Signalni slovovarovani
H véty:

H22€ | Horlava kapalina a pa.
H33€ | MuzZe zpisobit ospalost nebo zavé:
H41z | Skodlivy pro vodni organismy, dlouhodobymi dinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v beZpestnim listu tohoto vyrobku.

» UZivatel nese odpo¥dnost za spravné pouziti n&trovych hmot, pfipadné za skladbu a spravnou aplikaci n&trového
systému, tj. vzdy musi zvazit vSechny okolnosti, paninky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivit koneénou
kvalitu povrchové Upravy.

Reklamaci barevnych odstii uznavame pouze za podminekigdem zhotoveného zkuSebniho n&tu dle zavazného
technologického postupu na malé ploSe, ktery byl ptoupen k reklamaci. Na fFipadné reklamace uplatiované po
spotfebovani vyrobku nebude bran ¥etel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje pravo na ménu Udaji
v technickych a propag&nich materidlech bez gedchéazejiciho upozoriéni.”

~Technickd doporuéeni v tomto katalogovém lis€ uvedena jsou vydavana na zékladinasich zkuSenosti a nejlepSich
védomosti o sodasném stavu ve &dé a praxi, nejsou zavazna a nezakladaji zadné ved&jpovinnosti mimo kupni
smlouvy.”
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